1239

OFICINAS:

HORMIGONES DEL VINALOPO, S.A.
Avda. Juan XXIl, 4-A — 03400 VILLENA (Alicante)

A-03031689

CENTRO DE PRODUCCION:

Cantera “EL FATO”
Ctra. Villena, Km 4.5
Yecla (Murcia)

Reactividad alcali-silice

21
1239/CPR/0826502
) EN: 13139
Aridos para mortero
Tamano de las particulas 0/4 (d/D)
Densidad de las particulas 22,50 (Mg/m?)
Limpieza
Calidad de los finos =55 (SE)
Contenido en conchas N.A.

Composicion/contenido

Cloruros <0,02 (%C)

Sulfatos solubles en acido AS os (AS)

Azufre total <1% (%S)
Componentes que alteran el No Contiene
tiempo de fraguado vy el
endurecimiento del mortero
Absorcién de agua <5 (%WA)
Estabilidad de volumen NPD
Emisiones Radioactivas NPD
Desprendimientos de metales NPD
Pesados
Emisiones de carbones NPD
Poliaromaticos
Emisién de sustancias NPD
Peligrosas
Durabilidad contra el NPD
Hielo-deshielo.
Durabilidad contra la NPD
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